
- 396 -  

  
   אספלטה יאיכות כביש

  בעור, לפי PCI(1(מדד 
  ASPHALT ROADS' QUALITY  

(INDEX PCI)1, BY QUARTER 
  
  

  )2013-1996(  

 /QUARTER  2013  ³2010  2006  22004  2000  1996  בע/סוגור
TYPE  

                

  TOTAL  76    77   75   78  63  57        סה"כ
             

 QUARTER                בעור

1  70  74  81  75  80  79  1  

2  68  70  78  72  72  79  2  

3  59  59  83  79  78  82  3  

4  58  63  76  69  77  81  4  

5  56  61  83  76  73  73  5  

6  56  57  78  73  78  76  6  

7  46  50  71  65  65  69  7  

8  55  64  74  67  78  72  8  

9  55  60  81  76  72  70  9  

  ARTERIAL  82  85 81  80  71  66    עורקיים
    

  ע"פ ציון ממוצע של "אינדקס מצב המיסעה",  . 1
  , מנמוך לגבוה.100-ל 0שנע בין 

  לממוצע משוקלל. PCI-עודכנו ערכי ה 2004שנת בהחל  . 2
  .לא התבצעה בדיקה 2011-2012 ים. בשנ3

1.DEFINED BY THE AVERAGE OF "PAVEMENT CONDITION  
   INDEX". ITS RANGE  IS 0-100 (FROM LOW TO HIGH). 
2. SINCE 2004 THE PCI INDEX WAS UPDATED  

TO WEIGHTED AVERAGE. 
3. IN 2011-2012, NO DATA AVAILABLE. 
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 PCIלפי מדד , איכות כבישי האספלט

)2013-1997(
Asphalt Roads' Quality, by PCI Index 

ערכי המדד  
 Index Values

 Year -שנה 

  14.8  




