
ASPHALT ROADS' QUALITYאיכות כבישי האספלט

, לפי רובע
1
(PCI מדד)(INDEX PCI)

1
, BY QUARTER

(2017�1996)  

199620002רובע/סוג
20042006201020132016³2017QUARTER/ TYPE

5763787577767779TOTALסה"כ

QUARTERרובע

170748175807982	  1

268707872727980	  2

359598379788283	  3

458637669778180	  4

556618376737369	  5

656577873787674	  6

746507165656972	  7

855647467787271	  8

955608176727070	  9

ARTERIAL  	66718081858283עורקיי$

,"DEFINED BY THE AVERAGE "PAVEMENT CONDITION INDEX .11. לפי ציו� ממוצע של "אינדקס מצב המיסעה", 

.WHICH RANGES BETWEEN 0-100 (FROM LOW TO HIGH)שנע בי� 0 ל	100, מנמו! לגבוה.

.AS OF 2004 THE PCI INDEX IS UPDATED TO WEIGHTED AVERAGE .22. החל בשנת 2004 עודכנו ערכי ה	PCI לממוצע משוקלל.

FROM 2006 ONWARDS THE TESTS TOOK PLACE ONLY IN .33. משנת 2006 ואיל! הבדיקות התבצעו רק בשני&

.THE YEARS SHOWN IN THE TABLE. NO DATA FOR 2017 QUARTERSהמוצגות בלוח. אי� נתוני& ברבעי& לשנת 2017

NOTE: FURTHER TO THIS TABLE, SEE DIAGRAM "QUALITY OFהערה: בהמש! ללוח זה, ראו תרשי& "איכות כבישי

"PCI האספלט, לפי מדדASPHALT ROADS, BY PCI INDEX".
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